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Contributions a la physique de la rupture
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Prévoir quand et comment les solides cassent gstliétre une mince affaire ! En
effet, le comportement en rupture observé a I'dehmbcroscopique dépend crucialement de
la structure du matériau a une échelle fine, etpdecessus locaux (endommagement,
plasticité, décohésions, réactions chimiques avenvitonnement, etc...) qu'il serait
impossible de prendre en compte individuellemers @écanismes sont traditionnellement
pris en compte par les ingénieurs comme pertunatiautour d'un matériau effectif
parfaitement homogéene. Cette approche souffrentieations importantes : une fissure n'étant
sensible qu'au champ de contraintes présent damsisimage plus ou moins étendu de sa
pointe, il est impossible, pour calculer la tér@cié seuil de rupture ou la durée de vie d'un
matériau, de le remplacer par un « matériau effectdont les propriétés seraient une
moyenne de celle des différents éléments de mraciste qui le composent..

Les travaux, principalement expérimentaux, qui iseqrésentés au cours de cette
soutenance d’habilitation visent a mieux comprendtedécrire les relations entre la
microstructure d'un matériau et ses propriétés meéaas de rupture. Nous verrons
notamment comment interpréter les motifs et rugesitbservéepgost-mortem sur les facies
de rupture, comment expliquer I'intermittence okiéerpendant la fissuration lente d’'un un
matériau fragile hétérogene, et quels sont les msoes qui sélectionnent la vitesse des
fissures rapides dans les verres polymériquesiésagi



